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Masse in cm

4

4

Bindemittelsorte
Bindemittelgehalt
Korn gebrochen
Korn gebrochen
Filler
z.B.

:
:
:
:
:

< 0.09 mm
0.09 - 2.0 mm
2.0 - 11.0 mm
7.5 - 7.8 Gew. %
B 40/50

10 - 12 Gew. %
50 - 60 Gew. %
30 - 40 Gew. %

Materialzusammenstellung

Temperaturbeständig
Überfahrbar ( Standfest )

Anforderungen an Hochbord

75-
7

45-
5

Fundationsschicht

Tragschicht

Deckschicht

Markierung

Bituminöser
Randanstrich

Fahrbahn/Standspur Bankett mind. 150

Haftkleber

Nummer: Ausgabe:

Schachtabdeckung anpassen
2 - 3 cm unter Erdplanie

mind.

01.11.2006
732_402 V

Beton C 30/37, XC2, XD1,
XF2, CL 0.2, Dmax 16, C2

KANTON
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Reinigen und Auftragen
eines Voranstriches
(Haftklebers) plus
Heissbitumen oder
geeigneter Kanten-
voranstrich in 2 bis 3 mm
Stärke


